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Objetivo:

Evaluar en un medio acuoso, la liberación de Calcio de un sellador endodóntico experimental, a base de polvo del  MTA Angelus mezclado con una resina polivinílica comparativamente con  el MTA Angelus. 

Materiales y Método
5 discos del sellador endodóntico experimental, elaborados con polvo del MTA Angelus (Angelus, Brasil), lote 1595,  con una resina polivinílica de base acuosa compuesta con alcoholes polivinílicos de distintas densidades (ERKOL S.A. España) como vehículo, mezclados por un mismo operador, en vidrios esterilizados, a 20 grado de temperatura, en 50% humedad, fueron fabricados utilizando secciones esterilizadas  de un caño de PVC de 12 mm de diámetro interno y 4 mm de espesor  constituyendo el grupo A. 
Otros 5 discos de MTA Ángelus (Angelus, Brasil), lote 1595, fueron mezclados  según indicación del fabricante, en una relación de 3:1 con agua destilada estéril, en las mismas condiciones ambientales y por el mismo operador, conformando el grupo B. 

Todas las muestras fueron manejadas asépticamente y suspendidas individualmente en recipientes estériles conteniendo 35 cm cúbicos de agua destilada desionizada (Lafaro SA, Argentina) lote 6572, e incubadas a 37 grados centígrados durante 24 hs. Como control negativo se utilizó dos anillos vacíos sumergidos en agua destilada estéril.

Pasado ese lapso de tiempo el remanente líquido fue estudiado por espectometría de absorción atómica y generación de hidruros para determinar la concentración de Ca.

Resultados

	
	Material Ensayado
	Liberación de calcio al medio Gramos/litro

	Grupo A
	Sellador experimental, espécimen 1
	0,77 g/l

	
	Sellador experimental, espécimen 2
	0,68 g/l

	
	Sellador experimental, espécimen 3
	0,66 g/l

	
	Sellador experimental, espécimen 4
	0,74 g/l

	
	Sellador experimental, espécimen 5
	0,70 g/l

	Grupo B
	MTA Ángelus, espécimen 1
	0,58 g/l

	
	MTA Angelus, espécimen 2
	0,56 g/l

	
	MTA Angelus, espécimen 3
	0,60 g/l

	
	MTA Angelus, espécimen 4
	0,60 g/l

	
	MTA Angelus, espécimen 5
	0,62 g/l

	
	
	Estadística 


	
	
	

	Experimental
Angelus
0,77
0,58
0,68
0,56
0,66
0,6
0,74
0,6
0,7
0,62
0,71
0,592
0,04472136
0,02280351
Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales
 
Experimental
Angelus
Media
0,71
0,592
Varianza
0,002
0,00052
Observaciones
5
5
Varianza agrupada
0,00126
Diferencia hipotética de las medias
0
Grados de libertad
8
Estadístico t
5,25613776
P(T<=t) una cola
0,00038405
Valor crítico de t (una cola)
1,85954832
P(T<=t) dos colas
0,00076809
Valor crítico de t (dos colas)
2,30600563
 

	


La evaluación de los resultados obtenidos con prueba de t mostró la diferencia estadísticamente significativa entre ambos materiales (p<0.01)

Conclusión

A la luz de los resultados el sellador endodóntico experimental a base trióxido mineral agregado presentó mayor liberación de iones de calcio que MTA Ángelus.
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