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En el presente estudio se  analizaron cambios estructurales y químicos en la masa del sellador endodóntico experimental a base de trióxido mineral agregado en contacto  con  un medio tisular simulado. 

Material y Método

6 discos de 20 mm. de diámetro interno con 5 mm. de espesor del  sellador endodóntico experimental a base de trióxido mineral agregado (compuesto por polvo de un cemento portland gris tratado en el CERIDE, composición química cuadro 1) mezclados con una resina polivinílica de base acuosa, elaborada con alcoholes polivinílicos de distintas densidades (ERKOL S.A. España), se fabricaron utilizando como molde, secciones esterilizadas de un tubo de pvc. 

Pasadas la 4 horas de la mezcla, una vez constatado su fraguado  4 de los 6 discos fueron sumergidos individualmente en recipientes estériles con 50 ml de liquido tisular sintético estéril, con un pH 7.2 Los 2 discos restantes fueron utilizados como grupo control mantenidos a 100 % de humedad en placas de petri esterilizadas.

Posteriormente los recipientes y las placas de petri con sus respectivos discos  fueron colocados en una estufa a 37° C durante 60 días. 

Pasado este lapso, las muestras fueron removidas de los recipientes y cada disco de cada grupo  fue seccionado en la línea media con un escoplo y martillo, para analizar visualmente  la estructura del material.

A fin de determinar posibles cambios químicos en la masa del material, porciones de las  muestras de cada grupo se examinaron con un Microscopio Electrónico de Barrido marca JEOL, modelo JSM-35C, equipado con sistema dispersivo en energía, marca EDAX, que permite realizar análisis químico elemental por rayos X. 
Resultados

Macroscópicamente, en las muestras sumergidas en solución tisular sintética,  se encontraron depósitos de cristales color blanquecino, adheridas firmemente a la superficie del material, resistente a la remoción, en todos los especimenes. En la masa interna  del material expuesta por la fractura, se evidenciaron dentro de los poros, depósitos también blanquecinos con similares características a las encontradas en la superficie. 

En los grupos controles no se evidenció precipitaciones adheridas a la masa del material.

Al análisis por Edax, de los depósitos cristalinos en el grupo experimental  y de la superficie del material del grupo control, evidenciaron los siguientes resultados.

	Muestra


	Si (silicio)
	P (fósforo)
	Ca (calcio)
	Bi (bismuto)

	Disco 1
	
	32
	68
	

	Disco 2
	
	38
	62
	

	Disco 3
	
	35
	65
	

	Disco 4
	
	29
	71
	

	Control 1
	20
	
	54
	26

	Control 2
	23
	
	56
	21


Conclusión

A la luz de los resultados obtenidos, podemos afirmar que el sellador endodóntico experimental a base de trióxido mineral agregado, materializó cambios en su superficie interna y externa con precipitaciones de fosfato de calcio, demostrando un intercambio osmótico con la solución tisular sintética. 
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