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La complejidad de la anatomía canalicular en segundos molares inferiores suele dificultar y aún impedir la realización de un correcto tratamiento, por ello nos propusimos como objetivo evaluar comparativamente en dichas piezas, la calidad de la obturación lograda con dos técnicas de condensación lateral, previa instrumentación de sus conductos con un sistema mecanizado. A tal fin, se recolectaron 64 segundos molares inferiores (2dos MI) cuyas raíces estuvieran totalmente separadas, y luego de realizar el acceso coronario se prepararon los conductos con el sistema mecanizado ProFile®. Para la obturación se dividió la muestra en dos grupos (A y B) de 32 piezas cada uno, en el A se utilizó condensación lateral manual y en el B condensación ultrasónica. En ambos grupos se emplearon conos de gutapercha maestros de taper .02, accesorios de calibre menor que el espaciador y AH 26 como cemento sellador. Posteriormente los dientes se incluyeron en resina poliéster para realizar en cada raíz cuatro desgastes transversales correspondientes a los niveles de estudio (proximidades del foramen, apical, medio y coronario). Cada superficie resultante fue captada digitalmente y sobre cada imagen se midieron las siguientes áreas: a) Masa de gutapercha, b) Masa de sellador y c) Espacios vacíos, expresando los resultados en porcentajes y en cantidad de píxeles. Los valores obtenidos se analizaron estadísticamente fijando el límite de significación en p<0.05. Las imágenes mostraron que en ambos grupos los conductos podían presentar distintas variantes en la calidad de obturación. El análisis comparativo realizado en base a la masa de gutapercha, en los diferentes niveles estudiados, mostró que las diferencias no fueron significativas (p>0.05) entre ambas técnicas de obturación. La calidad de obturación en segundos molares inferiores fue similar independientemente de la técnica empleada. No obstante, un mayor nivel de compactación se observó al utilizar la condensación ultrasónica.
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