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Resumen

Objetivos:El propósito de este estudio fue comparar  histológicamente ,en forma cualitativa y cuantitativa , la respuesta inflamatoria del periodonto ,producida por  un nuevo sellador endodóntico el Endo-CPM sealer (de la firma  EGEO-Argentina ) a base de cemento Portland   con el cemento de Grossman a base de óxido de zinc-eugenol. (Tedekim).

Materiales y métodos :la técnica de Eráusquin /Muruzábal con ciertas modificaciones fue empleada para tal fin.Se utilizaron 80 conductos mesiales de primeros molares inferiores de ratas que fueron divididos en dos grupos, A y B, para ser  obturados con ambos materiales. A intervalos de 14 y 30 días ,los animales fueron sacrificados ,las mandíbulas resecadas ,fijadas en formol al 10 % y descalcificadas para realizar los cortes orientados que posteriormente fueron coloreados con hematoxilina-eosina.

La reacción producida en los tejidos por los selladores ,se evaluó histológicamente bajo microscopia  óptica .

Los resultados están siendo procesados.Hasta el momento resultados preliminares.
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