Respuesta del tejido conectivo de ratas al endo-cpm sealer
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Resumen

Objetivos: Se evaluó  histológicamente la reacción inflamatoria del tejido conectivo de ratas  producida por un nuevo sellador endodóntico, el Endo-C.P.M.sealer, (EGEO- Argentina) ,a base de trióxidos minerales agregados y se la comparó  con  Cemento de Grossman, ( Tedekim Argentina ) a base de óxido de zinc eugenol, llevados en  tubos de silicona e implantados en  tejido celular subcutáneo de ratas. Para el control negativo se  utilizaron tubos vacíos .

40 ratas Wistar hembras de 150 a 200 g, fueron sacrificadas en grupos de 10 a los  7, 21, 30 y 60 días.  

Se determinó  los  tipos celulares presentes  en las áreas reactivas inflamatorias y las  calcificaciones distróficas bajo microscopía óptica.

Los resultados  demostraron que el área de reacción inflamatoria en los tubos obturados con Endo-C.P.M. fue mayor que con  Grossman y no mostró resolución a los 60 días. Presencia de calcificaciones distróficas fueron observadas con el Endo-CPM sealer.
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