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Los biomateriales se pueden definir como materiales biológicos, o cualquier elemento que remplace la función de los tejidos o de los órganos vivos. 
Este tipo de materiales se denominan biocompatibles o bioinertes, dependiendo de si existe o no interacción con el organismo; los biocompatibles pueden ser materiales metálicos, cerámicos o poliméricos, entre otros, y la única restricción es que no causen daño alguno ni provoquen rechazo por parte  del cuerpo humano.
Las cerámicas pueden definirse como materiales inorgánicos y constituyen una de las tres grandes categorías en las que se dividen los materiales sólidos, las otras dos son metales y polímeros.

Los materiales cerámicos que se usan como implantes médicos y dentales, naturales o desarrollados en laboratorios específicamente con este fin, se llaman

biocerámicas.

Para que las cerámicas puedan considerarse como biocerámicas, deben cumplir con la propiedad de no–toxicidad y pueden pertenecer a tres grandes categorías  
dependiendo de la interacción que presenten con tejido vivo: a)bioinertes, que son materiales que no interaccionan con los sistemas biológicos, b) bioactivos, que son materiales durables que pueden interactuar superficialmente con tejidos próximos y c) biodegradables, que son solubles y reabsorbibles (eventualmente reemplazan o se incorporan al tejido con el que están en contacto).
Entre las cerámicas constituidas por fosfatos de calcio o biocerámicas se encuentra una que pertenece a la clasificación de superficie activa llamada hidroxiapatita (HA), (Ca10 (PO4)6(OH)2). La hidroxiapatita es una variante de la apatita CaPO4 que puede encontrarse con diferentes iones negativos como fluor

(F), cloro (Cl), carbonato (CO3) o hidróxido (OH). En el caso de tener el radical

oxidrilo se llama hidroxiapatita y es una de las más utilizadas en los quirófanos

como implante óseo. Es termodinámicamente estable, bajo pH y ayuda a la formación de fuertes uniones químicas con la superficie del hueso.
La hidroxiapatita es el principal componente mineral del sistema esquelético

vertebrado. Esta biocerámica tiene propiedades osteoconductoras, es decir, la capacidad de proporcionar una superficie biocompatible sobre la cual migra y crece el tejido óseo, esta propiedad se incrementa cuando el material es poroso.
El trióxido mineral (MTA) es un material de reciente uso en endodoncia compuesto por óxidos minerales. El éxito clínico de éste material ha sido atribuido a su naturaleza bioactiva, la cual dependen de propiedades físico químicas cuando el material entra en contacto con los fluidos tisulares, ya que los iones de calcio liberados por el MTA se combinan con los iones de fósforos provenientes del medio biológico, formando una capa de hidróxiapatita,  produciendo una unión química con el tejido duro, siendo esta propiedad la responsable del la capacidad de sellado y exelente biocompatibilidad.
